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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
05_Temperatury_przewodéw_i_kabli.

1. Temperatura graniczna dopuszczalna diugotrwale 144 jest to najwyzsza temperatura,
do jakiej moga nagrzewac sie zyly przewoddw i izolacja przez czas nieograniczony.
Izolacja zachowuje wtedy trwatos¢ na poziomie 20-30 lat.
* Wartos¢ temperatury 144 jest bezposrednio uzalezniona od materiatu izolacji oraz od
warunkow odbierania ciepta przez otoczenie.
* Przekroczenie temperatury 144« moze doprowadzic¢ do:
o Skrdcenia okresu uzytkowania.
o Pogorszenia wiasciwosci izolacji zyt (zwiekszenie uptywnosci, zmniejszenie
odpornosci mechanicznej).
o Zwiekszenia zagrozenia pozarowego.

2. Temperatura graniczna dopuszczalna przejsciowo 14, jest to najwyzsza temperatura,
jaka dopuszcza sie przy sporadycznie wystepujgcych przecigzeniach ruchowych
0 ograniczonym czasie trwania. Jakos$¢ izolacji sie pogarsza i przewody majg krétszy
okres uzywalnosci.
* Wartos¢ temperatury T4, jjest bezposrednio uzalezniona od materiatu izolacji oraz
od warunkéw odbierania ciepta przez otoczenie.

4. Temperatura graniczna dopuszczalna przy zwarciu 714, jest to najwyzsza temperatura
zyt przewodu, jakg dopuszcza sie w koncowej chwili zwarcia. Wartos¢ 14, zalezy od
materiatu izolacji, jego odpornosci na mieknienie, deformacje i degradacje.

3. Tabela temperatur dla przewodéw i kabli:

Temperatura graniczna dopuszczalna, w [°C],
Material izolaciji diugotrwale przejsciowo" przy zwarciu
Tdd Tdp Tdz
Bez izolacji, przewody gofe miedziane 80 100 200
Guma naturalna 60 60 200
Papier-olej (kable niskiego napiecia) 65 80 200

Temperatura graniczna dopuszczalna, w [’C],

Materiat izolacji diugotrwale przejsciowo” przy zwarciu
Tdd Tdp Tdz

Polwinit (PVC) 70 100 1602
Polietylen (PE) 75 90 150
Guma butylowa 85 - 220
Polwinit cieptoodporny, polietylen sieciowany 90 130 050
(XLPE), guma etylenowo-propylenowa (EPR)
Polietylenowinyloacetat (EVA) 120 - -
Guma silikonowa 180 - 350
Objasnienia: 1) - nie wystgpuje w aktualnych polskich normach ani przepisach, 2 - 140°C dla przewodéw o przekroju S>300mm?
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